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Verlegung von SL Planken

Allgemeines:

Bitte Gberzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der Produkte —
bereits zugeschnittene oder verlegte Ware kann nachtraglich nicht reklamiert werden.

Unsere Designbeldge unterliegen einer sorgfaltigen Qualitatsprifung und garantieren damit einen
hohen Qualitatsstandard. Sollten wider Erwarten dennoch auf der Baustelle Materialprobleme
festgestellt werden, missen diese vor der Verarbeitung angezeigt werden. Erkennbare Mangel (z.B.
Farbdifferenzen, Dickenunterschiede, Oberflachenfehler, ungeniigende Passgenauigkeit, etc.) kdnnen
nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden. Werden mehrere Verpackungen des Designbelages
verarbeitet, so ist die Chargengleichheit vor Verarbeitung zu prifen. Bei der Bestellung muss
unbedingt auf farb- und chargengleiche Lieferung hingewiesen werden. Fiir die Verlegung unserer
Designbeldge gelten die einschlagigen nationalen Normen und Vorgaben, technische Hinweise sowie
die anerkannten Regeln des Fachs:

e Die Ausfiihrung von Bodenbelagsarbeiten ist eine Bauleistung im Sinne der
Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB) gemaR VOB Teil C DIN 18365
,Bodenbelagsarbeiten”.

e Die Mindestanforderungen an Estriche DIN 18560 technische Regeln, besonders in
Deutschland folgende: BEB Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden,
Verlegen von elastischen und textilen Beldgen” / DIN 18202 , Toleranzen im Hochbau” /
Sanitar — Heizung — Klima ZV Merkblatt: ,Schnittstellenkoordination bei beheizten
FuRbodenkonstruktionen

Untergrund:

Vor Auswahl des geeigneten Bodenbelages ist es immer erforderlich, vor Ort die Art der Nutzung und
die Art des vorhandenen Untergrundes zu kennen, um den richtigen und geeigneten Bodenbelag
auszuwahlen. Der Untergrund muss eben, sauber, ausreichend trocken, staub- und rissfrei sowie
ausreichend tragfahig sein. Der Bodenleger muss insbesondere seine Bedenken anmelden, wenn diese
Eigenschaften nicht erfillt werden. Des Weiteren gelten Bedenken bei: nicht geniigend fester oder zu
pordser und rauer Oberfliche des Untergrundes | Verunreinigungen des Untergrundes, z.B. durch Ol,
Wachs, Lacke, etc. | Unrichtiger Hohenlage der Oberflache des Untergrundes im Verhéltnis zur
Hohenlage anschlieRender Bauteile | fehlendem Uberstand des Randdammstreifens | fehlender
Markierung von Messstellen bei beheizten FuBbodenkonstruktionen | fehlendem Fugenplan (Quelle:
Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten). Im Weiteren ist auf die geeignete Temperatur des
Untergrundes und auf ein geeignetes Raumklima zu achten.

Bei der Verlegung auf FuBbodenheizung muss ein entsprechendes Aufheizprotokoll fiir die Belegreife
des Untergrundes vorhanden sein. Hierbei ist zuséatzlich die EN 1264-2 (FuRbodenheizung Systeme und
Komponenten) zu berlicksichtigen. Bei FuRbodenheizung sind Bodentemperaturen von 18° C bis 22° C
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zu beachten. In den Wintermonaten sollte die Fubodenheizung mindestens 72 Stunden vor
Verlegung, wahrend der Verlegung und mindestens 72 Stunden nach der Verlegung auf niedriger
Temperatur laufen (siehe Oberflachentemperaturen). Schnelle oder deutliche Temperaturwechsel
kénnen Fugen oder Aufstippungen verursachen.

Bei Unebenheiten und fir einen gleichmaRig saugfahigen Untergrund muss eine geeignete
Ausgleichsmasse in ausreichender Schichtdicke mittels Rakeltechnik aufgetragen werden (DIN 18365).
Hierbei sind die Hinweise der Bauhilfsstofflieferanten unbedingt einzuhalten.

Bei mineralischen Untergriinden empfiehlt sich immer der Einsatz einer Grundierung, um Staub und
Kleinstmaterialien zu binden und somit eine dauerhafte Arretierung zum Untergrund zu erzielen.
Geeignete Untergriinde sind vorhandene Beldge wie festverklebter PVC, Linoleum, Steinfliesen,
Parkett oder Metallplatten. Eine ausreichende Klebung des Altbelags muss vorhanden sein. Die Béden
missen frei von Riickstanden (Schmutz oder Reinigungsmittel) sein. Die Anforderung der DIN 18202
(Toleranz im Hochbau) sind auRerdem zu beachten. Da Designbeldage dampfdichte Bodenbeldge sind,
kommt der Restfeuchte des Untergrundes eine besodere Bedeutung zu. Eine entsprechende Messung
ist auszuweisen.

Vor Verlegung der Designbelage ist der Raum entsprechend auszumessen und eine Raumeinteilung
hinsichtlich der Verlegerichtung und des Verlegebeginns durchzufiihren. Ebenfalls empfehlen wir
grundsatzlich mind. 2-3 Pakete vor Verlegung mit einander zu vermischen, um ein natirliches
Verlegebild zu erzielen. Hierbei sollte bei Planken auch ein ausreichender Fugenversatz gewahrleistet
sein (mind. 30 cm). Bedingt durch Temperaturschwankungen muss eine Randfuge (ca. 5 bis 10 mm)
immer eingehalten werden, um Aufstippungen durch Dehnung des Bodenbelages und unnétige
Stauchungen zu vermeiden.

Die Bodenelemente sollen mit Hilfe eines PVC-bestandigen Klebebandes im gesamten Randbereich
fixiert werden. Bei der Verlegung der Elemente ist darauf zu achten, dass die Planken bzw. Fliesen
fugendicht und spannungsfrei aneinander gelegt werden. Der Boden muss direkt nach dem Verlegen
angewalzt werden, um Lufteinschliisse unter den Fliesen oder Planken zu verhindern.

Bei der Verlegung der Elemente in eine Fixierung ist darauf zu achten, dass die Planken bzw. Fliesen
fugendicht und spannungsfrei aneinander gelegt werden und anschliefSend mit einem geeigneten
Anreibgerdit in das halbnasse Klebstoffbett angedriickt werden. Empfohlen wird hierzu eine
Handandriickrolle.

Zum Zuschneiden der Bodenbelagselemente wird das AnreiBen des Bodenbelages auf der
Oberflache/Nutzschicht unter Verwendung einer geraden Klinge/Trapezklinge empfohlen.
AnschlieBend werden die Bodenbelagselemente ,,nach hinten” gebrochen und ggf. nachgeschnitten. In
angrenzenden Bereichen an Nassrdume, Ein- und Ausgangstiliren sowie vergleichbare Bereiche sind die
Anschnitte des Bodenbelages unter Verwendung eines geeigneten Dichtstoffes zu versiegeln.
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Folgende Verlegemethoden je nach m? sind vorzunehmen:

16 m2 bis 64 m2: 10 cm breiter

] [
I | ] ™y f
Streifen mit Dispersionsklebstoff / il LV 4V
| ! | I ] Tackifier am Rand der Flache [ B 1 | @ |
] | Mehr als 64 m2: ' 40 T & Fd ™
| | ] Zusétzliches Gitter mit Tackifier (4 m i I g
| | ] x 4 m) oder eine Rollfixierung als % R &Y

Arretierung

Raumklimatische Bedingungen:

Der Bodenbelag muss vor der Verlegung der Raumtemperatur angepasst und mindestens 24 Stunden
akklimatisiert werden. Fir die Verlegung darf die Raumlufttemperatur nicht unter 18° C und die
Bodentemperatur nicht unter 15° C bis max. 25 °C liegen. Fiir die Funktion der entsprechenden
Verlegewerkstoffe sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen > 40% und < 65% und bei
feuchtigkeitsempfindlichen Materialien (z.B. Dispersions — Verlegewerkstoffe) 65% nicht Ubersteigen.
Die klimatischen Bedingungen sind mindestens 48 Stunden vor Verlegung, wahrend und nach der
Verlegung ebenfalls mindestens 72 Stunden beizubehalten. GréRBere Veranderungen der
Raumtemperatur sind im Rahmen der Gblichen raumklimatischen Bedingungen allmahlich
vorzunehmen. Es ist sicherzustellen, dass wahrend der Akklimatisierung sowie der Abbindungsphase
des Klebstoffs gleichbleibende raumklimatische Bedingungen vorliegen. In der Akklimatisierungsphase
sollten maximal 4-5 Pakete Ubereinander gelegt und mit Abstand nebeneinander.

Reinigung und Pflege:

Unsere Beldge sind werkseitig mit einer strapazierfahigen PU-Vergiitung ausgerustet. Diese
Schutzausristung dient u. a. auch als Transportschutz sowie als Schutz vor Beschadigungen und Eindringen
von Verunreinigungen oder Flecksubstanzen wahrend der Bauphase und danach. Nach der Verlegung muss
eine Bauschlussreinigung durchgefiihrt werden. Eine Unterhaltsreinigung kann durch fegen, saugen oder
feucht wischen erfolgen. Bei starken Verschmutzungen nutzen Sie einen von uns empfohlenen PU-Reiniger
aus unserer Reinigungs- und Pflegeempfehlung.

Alle fleckenbildenden und aggressiven Substanzen miissen sofort von der Oberflache entfernt werden.

Informieren Sie sich hierzu bitte auch in unseren ausfihrlichen Reinigungs- und
Reinigungsmittelempfehlungen unter www.jab.de.

Ebenfalls nutzen Sie unsere Reinigungsmittel — und Klebstoffempfehlungen auf www.jab.de.
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